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Class name latoT )o(M%

Úsek BC ²m 071.261 %77.03

BC_Spárování m 013.569 -

BC_Hloubková degradace ²m 075.621 %20.42

BC_Masivní ztráta hmoty zdiva - kaverny ²m 021.8 %45.1

BC_Stabilní stav kamene / lokální degradace ²m 064.62 %20.5

BC_Bílé výkvěty ²m 046.0 %21.0

BC_Hranice vlhkosti m 026.63 -

BC_Nové úpravy ²m 053.73 %90.7

BC_Nově provedená omítka ²m 089.0 %91.0
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