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Seznam:
D01 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKNA S ŽALUZIOVÝM KASTLÍKEM



Může být zpřesněno v rámci technologických postupů zhotovitele. Navrhované výrobky nebo materiály lze po vzájemném odsouhlasení
nahradit certifikovaným výrobkem nebo materiálem stejné kvality a standardu.
Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Součástí dodávky bude zaměření, dílenská dokumentace k odsouhlasení projektantem
a investorem před zadáním do výroby, veškerý kotvící a spojovací materiál, začištění napojení na ostatní konstrukce.
Všechny ocelové zámečnické výrobky budou žárově zinkovány ponořením do zinkové lázně dle ČSN EN ISO 1461 „Zinkové povlaky nanášené
žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky“. Minimální tl. povlaku bude 70m (505g/m2).
Všechny dřevěné prvky budou impregnovány ponořením do lázně na dobu min. 8h + 2x tenkovrstvá lazura
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